12. Залежність дрейфової швидкості від напруженості електричного поля для GaAs.
співвідношення між дрейфовою швидкістю і полем:


де R – відношення густини станів в верхній і нижній долинах


1– рухливість
Te – електронна температура
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!!ОПИС ДО МАЛЮНКУ!!
Залежність дрейфової швидкості від напруженості електричного поля в GaAs при трьох температурах гратки (двох долинна модель при припущенні рівності електронних температур в обох мінімумах).
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