1. Отримайте тензор магнітної проникності феромагнетика у випадку відсутності втрат.

2. Знайдіть вирази для співвідношення довжин хвиль МСХ (з одного боку) та електромагнітних хвиль та обмінних спінових хвиль (з іншого боку), що забезпечують виконання магнітостатичного наближення.

3. Отримайте дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в ізольованому феритовому шарі у випадку довільного кута між напрямками хвильового вектора 
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 та зовнішнього сталого магнітного поля 
[image: image2.wmf]0

H

r

.
4. Отримайте дисперсійне співвідношення для зворотних об’ємних МСХ в ізольованому феритовому шарі у випадку довільного кута між напрямками хвильового вектора 
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 та зовнішнього сталого магнітного поля 
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5. Отримайте тензор магнітної проникності фериту 
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 у випадку його похилого намагнічування.
6. Знайдіть вирази для змінної намагніченості в ізольованому феритовому шарі для поверхневих МСХ.
7. Знайдіть вирази для змінної намагніченості в ізольованому феритовому шарі для зворотних об’ємних МСХ.
8. Знайдіть вирази для змінної намагніченості в ізольованому феритовому шарі для прямих об’ємних МСХ.
9. Отримайте дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в структурі МДФДМ.

10. Отримайте дисперсійне співвідношення для зворотних об’ємних МСХ в структурі МДФДМ.

11. Отримайте дисперсійне співвідношення для прямих об’ємних МСХ в структурі МДФДМ.

12. Отримайте дисперсійне співвідношення для МСХ, що поширюються під довільним кутом до напрямку зовнішнього сталого магнітного поля в дотично намагніченій структурі МДФДМ.

13. Отримайте вираз для діапазону існування поверхневих МСХ в структурі МДФДМ в залежності від співвідношення товщин шарів.

14. Отримайте вираз для діапазону існування прямих об’ємних МСХ в структурі МДФДМ в залежності від співвідношення товщин шарів.

15. Виведіть дисперсійне співвідношення для прямих об’ємних МСХ в металізованому феритовому шарі. 

16. Виведіть дисперсійне співвідношення для зворотних об’ємних МСХ в металізованому феритовому шарі.

17. Виведіть дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в структурі метал-діелектрик-ферит (товщини феритового та діелектричного шарів однакові).

18. Виведіть дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в структурі ферит-діелектрик-ферит (феритові шари мають однакові магнітні властивості та однакову товщину).

19. Виведіть дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в структурі ферит-ферит (феритові шари мають різні магнітні властивості та однакову товщину).

20. Виведіть дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал (товщини діелектричних та феритового шарів однакові).

21. Отримайте дисперсійне співвідношення для поверхневих Н-хвиль у дотично намагніченому феритовому шарі.

22. Отримайте дисперсійне співвідношення для об’ємних Н-хвиль у дотично намагніченому феритовому шарі.

23. Отримайте тензор магнітної проникності феритового шару з врахуванням втрат.

24. Отримайте дисперсійне співвідношення для поверхневих МСХ в металізованому феритовому шарі з врахуванням скінченної провідності металу.

25. Отримайте дисперсійне співвідношення для зворотних об’ємних МСХ в металізованому феритовому шарі з врахуванням скінченної провідності металу

26. Отримайте дисперсійне співвідношення для прямих об’ємних МСХ в металізованому феритовому шарі з врахуванням скінченної провідності металу
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